MOUSSE DE REMBOURRAGE (« MOUSSE »)
tableau comparatif
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MOUSSE MOUSSE
_ MOUSSE MOUSSE MOUSSE D’AMEUBLEMENT  D’AMEUBLEMENT MOUSSE
ECONOMIQUE D’AMEUBLEMENT D’AMEUBLEMENT QUALITE QUALITE EXTERIEURE
1095 1006 1650 SUPERIEURE SUPERIEURE FIBRE FORM
Velva 35 Velva 60
FERMETE Légere Moyenne Ferme Moyenne - souple Extra - ferme Légere
Dossiers meubles Assises sieges Assises sieges Assises sieges Assises siéges Mobilier extérieur
USAGES Téte de it Matelas Matelas Matelas Matelas Comp;r;%r? afeau
Bricolage Bricolage
IGNIFUGE X X X X X X
ANTI-MOISISSURE X X X
* LA DENSITE DU PRODUIT EST CALCULEE
ANTI-MICROBIEN X X X DE LA FAGON SUIVANTE:
POIDS PAR LIVRE AU PIED CUBE (LBS/FT3)
*DENSITE (POIDS) 1lbs 2 Ibs 2 Ibs 2.52.71bs 2.52.71bs o L RESISTANCE DU PRODUIT 5T OALOULE
PRESSION APPLIQUEE EN LIVRE SUR
*#DE UN SURFACE DE 50 POUCES CARRE (LBS/50 IN 2
RESISTANCE 32-38 Ibs 46-52 Ibs 52-58 Ibs 32-38 Ibs 50-60 Ibs ( )

(PRESSION)



