
Bourre
PURE COTON 4 OZ

Bourre
PURE COTON 6 OZ

Bourre
HARMONIE

Bourre
SÉRÉNITÉ

Bourre
MÉLANGE CONFORT

Composition 100% coton 100% coton 100% coton
Scrim en polypropylène

80% coton
20% polyester recyclé

80% coton
20% polyester recyclé

Scrim en polypropylène

Couleur Naturel Naturel Naturel Naturel Naturel

Largeur 115 cm / 45’’ 245 cm / 96’’ 305 cm / 120’’ 305 cm / 120’’ N/A

Loft* 4 oz 6 oz 4 oz 4 oz 4 oz

Provenance
États-Unis

Coton américain

États-Unis

Coton américain

États-Unis

Coton américain

États-Unis

Coton américain

État-Unis

Coton américain

Scrim** Sans scrim Sans scrim Avec scrim Sans scrim Avec scrim

Formats disponibles Au mètre Au mètre Au mètre Au mètre En sac : crib, twin, full, queen et 
king

Autres
Caractéristiques

• Piquage à la main ou à la 
machine jusqu’à 6 po de 
distance

• Sans produits chimiques

• Non blanchie

• Sans colle et résine

• Oeko tex

• Idéal pour le petits projets, 
comme les bols pour 
micro-onde, mitaine de 
four, etc.

• Piquage à la main ou à la 
machine jusqu’à 6 po de 
distance

• Sans produits chimiques

• Non blanchie

• Sans colle et résine

• Oeko tex

• Piquage à la main ou à la 
machine jusqu’à 10 po de 
distance

• Sans produits chimiques

• Non blanchie

• Sans colle et résine

• Piquage à la main ou à la 
machine jusqu’à 6 po de 
distance

• Sans produits chimiques

• Non blanchie

• Sans colle et résine

• Piquage à la main ou à la 
machine jusqu’à 10 po de 
distance

• Sans produits chimiques

• Non blanchie

• Sans colle et résine

• Idéal pour les 
courtepointes de format 
standard.

Magasiner Magasiner Magasiner Magasiner Magasiner

TABLEAU COMPARATIF 
DE NOS BOURRESCLUB TISSUS

https://www.clubtissus.com/fr/bourre-pure-coton-4-oz-45-po-naturel
https://www.clubtissus.com/fr/bourre-pure-coton-6-oz-96-po-naturel
https://www.clubtissus.com/fr/bourre-de-coton-harmonie-120-po-naturel
https://www.clubtissus.com/fr/bourre-de-coton-poly-celeste-4-oz-120-po-naturel
https://www.clubtissus.com/fr/tissus/autre/bourres/bourre-melange-confort


Magasiner Magasiner Magasiner

Bourre
POLY DOUCEUR

Bourre
BAMBOU DOUILLET

Bourre
DREAM WOOL

Composition
80% polyester

20% polyester recyclé
Scrim en polypropylène

50% coton
50% rayonne de bambou
Scrim en polypropylène

100% de laine domestique et mérino

Couleur Blanc Naturel Naturel

Largeur 245 cm / 96’’ 305 cm / 120’’ 307 cm / 121 po

Loft 3,8 oz 4 oz 3,5 oz

Provenance États-Unis
États-Unis

Coton américain
États-Unis

Scrim Avec scrim Avec scrim Sans scrim

Formats disponibles Au mètre Au mètre
En sac : crib, twin Au mètre

Autres
Caractéristiques

• Piquage à la main ou à la
machine jusqu’à 10 po de
distance

• Sans produits chimiques

• Sans colle et résine

• Piquage à la main ou à la
machine jusqu’à 8 po de
distance

• Sans produits chimiques

• Non blanchie

• Sans colle et résine

• Oeko-tex

• Naturellement
antibactérienne

• Piquage à la main ou à la
machine jusqu’à 8 po de
distance

• Sans colle et résine

• Non blanchie

• Ne froisse pas et résistant
aux plis

• Confortable en été et en
hiver

• Ne rétrécis pas

TABLEAU COMPARATIF 
DE NOS BOURRESCLUB TISSUS

https://www.clubtissus.com/fr/bourre-poly-douceur-96-po-naturel
https://www.clubtissus.com/fr/bourre-dream-wool-121-po
https://www.clubtissus.com/fr/tissus/autre/bourres/bamboo-batting


*Qu’est-ce que le « loft »?

En anglais, on utilise le terme « loft » pour désigner le volume de la fibre.  
Plus une bourre est mince, plus le piquage sera plat et plus le travail d’assemblage sera mis en valeur. Plus la bourre est épaisse et dense, plus le piquage sera mis en vedette.

Pour le piquage à la main, on favorise d’abord et avant tout une bourre plus mince et plus souple. La bourre de bambou ou les bourres de coton mince (3-4oz) sont généralement les plus appréciées pour le piquage 
à la main. La donnée représente le nombre d’oz de fibre par verge carré.

**Qu’est-ce que le « scrim »?

La bourre étant un tissu sans armure, donc ni tissé, ni tricoté, elle est peu stable. Afin d’offrir une meilleure stabilité à celle-ci, nous ajoutons un « scrim », une fine couche stabilisatrice de polypropylène intégré à la 
bourre. Ainsi la bourre bougera moins lors du piquage et du lavage. Si vous souhaitez piquer à la main, évitez les bourres avec « scrim », alors que si vous souhaitez piquer à la machine, opter pour avec scrim, 

comme l’entrainement de la machine peut faire bouger la bourre, le scrim évitera ceci.

Pourquoi opter pour le polyester ?

La fibre de polyester utilisé dans les bourres Club Tissus est très douce et est faite à partir de matières recyclées dont de s bouteilles de plastique. Le polyester garde mieux sa forme et son épaisseur que les autres 
fibres et ne rétrécit pas au lavage. Comme cette fibre est résistante à la moisissure, à l’humidité et aux acariens, on la pr éfère souvent pour la confection de courtepointes pour les gens qui souffrent d’allergies. Le 
polyester respire moins qu’une fibre naturelle, mais elle pousse l’humidité vers l’extérieur, limitant ainsi le climat humide qui favorise la reproduction des acariens. La bourre de polyester est souvent plus dense que 
la bourre de coton, mais elle est tout de même légère.  Elle garde au chaud sans le poids d’une bourre plus dense. Elle ne fr oisse pas puisqu’elle ne rétrécit pas comme le coton. Elle donne donc un aspect plus lisse 

aux projets de courtepointe. On adore l’utiliser pour les courtepointes murales ou quand on veut mettre l’accent sur l’assemb lage d’une courtepointe compliquée. 

Pourquoi opter pour le coton?

Les bourres Club Tissus sont fabriquées aux États -Unis avec du coton américain à longues fibres, cultivé de manière responsable.Le coton est apprécié pour sa douceur et sa souplesse. C’est une bourre populaire 
puisqu’elle est chaude et confortable. Elle est aussi excellente pour le piquage à la main et à la machine selon son épaisseu r. Comme elle rétrécit au lavage/séchage, elle va contribuer à l’aspect froissé très 

apprécié chez certaines courtepointières.

Pourquoi opter pour le bambou

Le mélange de bambou et coton produit une bourre très, très souple et très respirante. Elle produit un drapé fluide extraordinaire. Cette bourre est très appréciée pour le piquage à la main, mais elle est aussi 
excellente pour le piquage à la machine. Le bambou a des propriétés antibactériennes et absorbantes. Il est chaud l’hiver et frais en été. 

Attention ! Le bambou rétrécit davantage que le coton. Si vous adorez les courtepointes très plissées, c’est parfait pour vou s. J’ai la solution pour vous, si vous voulez éviter le haut pourcentage de rétrécissement 
de la bourre de bambou tout en bénéficiant de ses multiples qualités.  Avant de l’utiliser, faites-la tremper délicatement, sans la remuer, dans une bassine d’eau chaude pendant environ 20 minutes. Essorez-la 

délicatement à la main en la pressant puis laissez-la sécher en vous assurant qu’elle soit bien à plat. Ne la mettez surtout pas dans la laveuse avant d’avoir assemblé, piqué et posé le biais de ta courtepointe ou 
alors elle pourrait se défaire. 

Pourquoi opter pour la laine

Malgré son volume impressionnant qui fera ressortir la complexité du piquage, la bourre de laine est très légère. On aime la laine pour sa régulation naturelle de la température, donc chaude en hier mais fraîche en 
été. Avec une superbe résilience, elle résiste aux mauvais plis et garde bien sa forme. Aucun rétrécissement de la laine lors du lavage, donc parfaite pour une belle courtepointe lisse et « fluffy ».

AUTRES INFOS 
SUR LES BOURRESCLUB TISSUS



Pour un aspect antique et froissé

Une fois la courtepointe terminée, lavez à la machine ou à la main, avec un détergent doux.
Séchez au cycle délicat ou laissez sécher naturellement à l’air libre. 

Ceci permettra d’éviter les petites taches d’huile provenant des restes de coques de cotons.

Pour un aspect lisse et moderne

La bourre peut être trempée avant l'utilisation pour permettre à la fibre de rétrécir. 
Lavez à la main et séchez naturellement. 

Utilisez de l’eau froide, sans détergent et laissez tremper pendant 15 minutes. 
Essorez l’excédent d’humidité en la roulant dans une serviette sèche.

Ne surtout pas laver à la machine avant de piquer. Si vous souhaitez utiliser une bourre en fibre naturel, mais que vous ne s ouhaitez pas avoir l’aspect froissé, vous pouvez la faire rétrécit avant de piquer. Faites -la 
tremper délicatement, sans la remuer, dans une bassine d’eau chaude pendant environ 20 minutes. Essorez-la délicatement à la main en la pressant puis laissez-la sécher en vous assurant qu’elle soit bien à plat. 

Ne la mettez surtout pas dans la laveuse avant d’avoir assemblé, piqué et posé le biais de ta courtepointe ou alors elle pour rait se défaire. 

TRUCS & ASTUCES : LAVAGECLUB TISSUS




